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Verformungsanalyse einer Zugprobe
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Projekt:

Datenstand:

Bauteilvorbereitung:

Beleuchtung:
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Prüfbedingungen:

Prüfgeschwindigkeit:

Me-go GmbH & LFT Erlangen

12.03.2018

Erlangen

LFT Erlangen

Werkstoffcharakterisierung

Me-go Standard

Zugversuch

1

Lack weiß | Lack schwarz

Me-go Beleuchtung

Stahl 

Laborbedingungen

4 Hz
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Ausrichtung der Probe
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Bewegung in X-Richtung (Querbewegung)
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Bewegung in Y-Richtung (Längsrichtung)
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Dehnung in X-Richtung (Querdehnung)
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Dehnung in X-Richtung - 3 Schnitte - mit Kraftverlauf
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Dehnung in X-Richtung - Schnitt als "Flussdiagramm"
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Dehnung in Y-Richtung (Längsdehnung)
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Dehnung in Y-Richtung & Punktauswertung EpsX & EpsY - mit Kraftverlauf
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Dehnung in Y-Richtung | Vergleich lokale Dehnung & Extensometer mit Lo 50
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Dehnung in Y-Richtung - 3 Schnitte - mit Kraftverlauf
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Dehnung in Y-Richtung - Schnitt als "Flussdiagramm"
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